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Zemseal® Flex Paste

Szybkoschngca, dwusktadnikowa, modyfikowana polimerami powtoka
bitumiczna (PMBC) do hydroizolacji budowli

Wyréb

Opis systemu

Zemseal® Flex Paste to dwuskfadnikowa, modyfikowana polimerami powtoka
bitumiczna do hydroizolacji budynkéw. Szybkoschnaca, lepkoplastyczna,
mostkujgca rysy.

Zastosowanie

Do uszczelniania powierzchni pionowych, poziomych i pochytych pod warstwami
ochronnymi zgodnie z DIN 18533.

Réwniez jako srodek uszczelniajacy dla klas ekspozycji na wode W1-E, W2.1-E,
W3-E i W4-E.

Wtasciwosci/
zalety

Modyfikowana polimerami masa bitumiczna (PMBC)

Krotki czas schniecia dzieki zastosowaniu komponentéw w proszku
Ze wzgledu na swojg konsystencje nadaje sie jako masa montazowa
Wysoce elastyczna i mostkujgca rysy, wymieniona w DGNB Navigator
Nie przepuszcza gazu radon

Przyjazny dla srodowiska, poniewaz nie zawiera rozpuszczalnikéw
Spetnia wymagania norm DIN 18533 i DIN EN 15814

Badanie i raporty

Dopuszczenial
Swiadectwa

CE zgodnie z normg DIN EN 15814

Dane wyrobu

Budowa

2k-PMBC Szpatutka, czarna

Opakowanie

Pojemnik 28 kg
1 paleta (12 pojemnikow po 28 kg)

Skitadowanie

Szczelnie zamkniete oryginalne pojemniki mogg by¢ przechowywane w
temperaturze od +5°C do +30°C w suchym $srodowisku przez co najmniej 12
miesiecy. Chroni¢ materiat przed nadmiernym cieptem lub bezpos$rednim
dziataniem promieni stonecznych oraz przed mrozem.

Klasyfikacja

GISCODE BBP10

Utylizacja pojemnikéw

W trosce o nasze srodowisko prosimy o catkowite opréznienie pojemnikéw ze
sktadnikow.

Kod odpadu: GA213361
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Wiasciwosci fizyczne Jednos | Wart .
Parametr Py Uwagi
tka osé
Gestose g/cm® 1,15 Po potgczeniu komponentow

Czas obrabialnosci godzin 1-2 Przy 20°C i 65% wilgotnosci wzglednej

Warunki obrobki °C 2 +5 Temperatura powietrza i podioza

W temperaturze 20°C i wilgotnosci wzglednej
65%.

Wysychanie dni 1-2 | W zaleznosci od temperatury, wilgotnosci,
podfoza i grubosci mokrej warstwy czas
schniecia ulega wydtuzeniu lub skroceniu.

Grubo$¢ mokrej powloki  Grubos$¢ powtoki po

wyschnieciu
Zuzycie materiatu kg/m* 4.8 4,2 mm 3 mm
kg/m? 6,6 5,7 mm 4 mm

W zaleznosci od stanu podtoza i wykonania,
wartosci zuzycia moga wzrosnagé.

Informacje o wtasciwosciach / charakterystykach oparte sg na badaniach laboratoryjnych i w
praktyce moga odbiegaé¢ od nich. W celu okreslenia przydatnosci technicznej w
poszczegdlnych przypadkach nalezy przeprowadzi¢ badania wstepne / badania przydatnosci
w danych warunkach uzytkowania.

Instrukcja obrébki Przygotowanie podioza

Zemseal® Flex Paste moze by¢ stosowany na wszystkich podtozach mineralnych.
Podtoze musi by¢ przygotowane zgodnie z normag DIN 18533 czes$¢ 1 i czesS¢ 3 oraz
by¢ niezamarzniete, suche i wolne od szkodliwych zanieczyszczen (kurz, olej
szalunkowy itp.), a takze gniazd, grzbietéw i szczelin. Dopuszczalne sg powierzchnie
zmatowione, wilgotne. Aby zapobiec przenikaniu wilgoci od tytu, nalezy zastosowaé
mineralny szlam uszczelniajgcy. Zagtebienia > 5 mm muszg by¢ zamkniete
odpowiednig zaprawg. W obszarze potgczenia ptyty ze Sciang cokdt moze zostaé
wykonany przy uzyciu zaprawy mineralnej lub masy Zemseal® Flex Paste. Przed
natozeniem powtoki PMBC nalezy zastosowaé podkiad na normalnie chtonne
podtoza.

Normalnie chtonne podtoza: Podktad 10 czesci wody:1 czes¢ Zemseal® Flex Paste.
Podtoza silnie chtonne i/lub kredujgce: Grunt.

Wykonanie hydroizolacji

Zemseal® Flex Paste nalezy wymiesza¢ za pomocg szpatutki i wolnoobrotowego
mieszadta przez co najmniej 3 minuty do uzyskania jednorodnej i zwartej konsystencji
masy szpachlowej. Tak przygotowany materiat nalezy nanies¢ na $ciane za pomocg
kielni. Grubos$¢ warstwy zalezy od danej klasy ekspozycji na wode. Dla klas ekspozyciji
na wode W1-E i W4-E wymagana jest minimalna grubo$¢ suchej warstwy 3 mm (2
warstwy). Dla klas ekspozycji na wode W2.1-E i W3-E obowigzuje minimalna grubos¢
suchej warstwy 4 mm (2 warstwy) z systemowg wktadkg wzmacniajgca.
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Instrukcja obroébki

Pielegnacja

Zemseal® Flex Paste musi by¢ chroniony przed dziataniem deszczu az do
uzyskania odpornosci na deszcz.

Nalezy wykluczy¢ obcigzenie woda i narazenie na mréz, az do catkowitego
wyschniecia powtoki. Catkowicie wyschnieta warstwa hydroizolacyjna musi by¢
trwale chroniona przed szkodliwymi wptywami, takimi jak obcigzenia statyczne,
dynamiczne i termiczne, jak réwniez przed dziataniem promieniowania UV, przez
odpowiednie warstwy ochronne (np. izolacje obwodowg). Zasypywanie wykopu
moze odbywac sie warstwowo dopiero po natozeniu warstwy ochronne;j.

Pozostate uwagi

Przy wykonywaniu hydroizolacji strukturalnych za pomocga polimerowo-
modyfikowanych powtok bitumicznych nalezy uwzgledni¢ norme DIN 18533 oraz
wytyczne dotyczgce planowania i wykonywania hydroizolacji za pomocag
polimerowo-modyfikowanych powtok bitumicznych (wydanie 3, maj 2010, Deutsche
Bauchemie)

Srodowisko /
Zréwnowazony rozwoj

Firma MAX FRANK GmbH & Co. KG wdrozyta certyfikowany system zarzgdzania
Srodowiskowego od lipca 2022 roku.

Prosimy o utylizacje i recykling opakowan zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

Zastrzezenia / Uwagi:

MAX FRANK Group

Uzytecznos¢ produktow w konkretnej sytuacji montazowej musi zosta¢ sprawdzona przez
uzytkownika. Niniejszy arkusz danych jest stale aktualizowany. W zwigzku z tym zastrzega
sie mozliwos¢é wprowadzania zmian technicznych bez uprzedniego poinformowania klienta.
Aktualnie obowigzujgcg wersje mozna znalez¢ na naszej stronie internetowej pod adresem:
www.maxfrank.com. Dodatkowo obowigzujg nasze Ogélne Warunki Sprzedazy.
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